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Liste der Priifverfahren im flexiblen Geltungsbereich der Akkreditierung

Einfiihrung

Das Pruflaboratorium des Bereiches ,Analytical Operation“ der Dow

Olefinverbund GmbH ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 unter der
Verfahrensnummer D-PL-21084-01-00 flexibel akkreditiert. Die
Akkreditierungsurkunde kann der DAKkS Seite entnommen werden.

https://www.dakks.de/files/data/as/pdf/D-PL-21084-01-00.pdf

Im Folgenden sind die derzeit durchgeflhrten Prufverfahren im flexiblen

Geltungsbereich aufgefuhrt.

In den mit *** gekennzeichneten Prufbereichen ist dem Laboratorium die

Anwendung der hier aufgeflhrten genormten Prifverfahren mit

unterschiedlichen Ausgabestanden der Norm gestattet, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAKkS bedarf.

D-PL-21084-01
Geltungsbereich

auf der Urkunde
aufgefiihrt

Mechanisch-technologische Priifungen an Kunststoffen ***

DIN EN ISO 178
Ausgabestand: 2019-08

Kunststoffe - Bestimmung der
Biegeeigenschaften

DIN EN ISO 179-1
Ausgabestand: 2010-11

Kunststoffe - Bestimmung der Charpy-
Schlageigenschaften - Teil 1: Nicht
instrumentierte Schlagzahigkeitsprufung

Rheologische Priifungen an Kunststoffen in fliissigen

*kk

Aggregatzustinden

DIN EN ISO 1133-1
Ausgabestand: 2012-03

Kunststoffe - Bestimmung der
Schmelze-MasseflieRrate (MFR) und
der Schmelze-VolumenflieRrate (MVR)
von Thermoplasten - Teil 1:
Allgemeines Prufverfahren

Priifungen zu optischen Eigenschaften an Kunststoffen ***

ASTM D6290
Ausgabestand: 2019-06

Standard Test Method for Color
Determination of Plastic Pellet
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unterschiedliche o0, 1gische Priifungen an Kunststoffen in fliissigen

Ausgabestande =
nicht auf der Aggregatzustanden

Urkunde DIN EN ISO 1133-1 Kunststoffe - Bestimmung der
aufgefiihrt _ Schmelze-MasseflieRrate (MFR) und
Ausgabestand: 2022 der Schmelze-VolumenflieRrate (MVR)

von Thermoplasten - Teil 1:
Allgemeines Prifverfahren

*k%

Mechanisch-technologische Prufungen an Kunststoffen

DIN EN ISO 179-1 Kunststoffe - Bestimmung der Charpy-
) ) Schlageigenschaften - Teil 1: Nicht
Ausgabestand: 2023-10 instrumentierte Schlagzahigkeitsprifung
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